
A completamento delle informazioni tecniche dei materiali a voi forniti, Vi chiediamo cortesemente di controllare in ogni sua parte, 

la seguente scheda tecnica. Qualora non ci venissero fornite le necessarie modifiche alle informazioni contenute in essa, 

considereremo accettato ed esecutivo l’articolo allo stato sotto descritto. Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione. 

 

FORNITORE KARA GROUP S.R.L. STAGIONE / LINEA SNOB 

BASE ARTICOLO VITELLO ARTICOLO 
GANASSA 

PANCIA 

COLORE CARTELLA COLORE 
SPESSORE PRE 
STAMPA  1,1 mm – 1,3 mm 

PAESE PROVENIENZA 
 
PAESE DI ORIGINE 
(STATO NO CONTINENTE) 
 

 

EUROPA 
 
 

 √ ALLEVAMENTO      SELVAGGIO 
 

CONFORMAZIONE ½ VITELLO 

RANGE TAGLIA 

DA  1,6  mq 
 
A 1,9  mq 

TIPO DI PELLAME 

(Animale) VITELLO TIPO DI CONCIA 

√ CROMO                                                  

CHROME FREE      

 CROMO/ ric. VEGETALE                      
 METAL FREE 
 ALTRO_______________ 

CLASSIFICAZIONE DEL 
TRATTAMENTO 
SUPERFICIALE / 
RIFINIZIONE 
DEL PELLAME 

 NUBUCK       SCAMOSCIATI     
 ANILINA 
√ SEMI-ANILINA (pigmento + anilina)    
 LAMINATI  
 PERLATI 
 PIGMENTATI   VERNICIATI  ABRASIVATI 
 STAMPE DIGITALI 
 TRANSFER FOIL 
 ALTRO:___________________________ 

TINTURA 

√ PASSANTE   

 NON PASSANTE 
 A SPRUZZO                                          
 A TAMPONE MANUALE 
 
 _____________ 

TRATTAMENTI EXTRA 
 IDROREPELLENTE   IGNIFUGATO 
 ANTIGRAFFIO           _____________ 

ASPETTO FINALE 
 LUCIDO    √ SEMILUCIDO     
 OPACO      NATURALE 

CODICE DOGANALE 41079190 
NOME 
SCIENTIFICO  
(nome latino) 

BOS TAURUS 

MINIMI E TEMPI DI 
CONSEGNA 

MINIMI A COLORE  TEMPI DI CONSEGNA 

PREZZO 
 

/MQ 
CAMPIONARIO 
 
/MQ 
PRODUZIONE 

 
 

VALIDITA’ 
DODICI 
MESI. 

CAMPIONARIO 2 pelli  15 giorni 

PRODUZIONE 50 mq  4 sett. 
NOTE:_____________________
________ 

SELEZIONE DEL 
PELLAME  
IN MONTE 

1
A
 SCELTA 2

A
SCELTA 3

A 
 SCELTA 

DESTINAZIONE 
D’USO 

CONSIGLIATA 

    
 CALZATURA  
 

 PELLETTERIA  
 

 ARREDAMENTO 
 IMBOTTITI     
 NAUTICA 

 

30 % 60 % 

 
10 % 

 
 

Attenzione:  
LA TERZA SCELTA E’ COMPOSTA DA PELLI BUCATE O MALFORMATE 

CONTINUITA’ E 
UNIFORMITA’ NEL 
COLORE 

1/5 
 
DIFFERENZA 
DI COLORE 
NELLA PELLE 

 

2/5 
 

DIFFERENZA 
DI COLORE 
TRA  PELLE 

 E PELLE 

 
3/5 

 
DIFFERENZA 
DI COLORE 

NELLA 
PARTITA 

 

 
4/5 

 
DIFFERENZA 
DI COLORE 

TRA LE 
PARTITE 

 

 
5/5 

 
 

COLORE 
CONTINUATIVO 

 
 

INDICAZIONI 
PARTICOLARI DI 
UTILIZZO PER LA 

LAVORAZIONE DEL 
PELLAME 

 

PROPRIETA’ TECNICHE 

RUB FASTNESS 
TESTER 
 

FLEXOMETER ELECTRONIC 
ADHESION FINISH 
TESTER 

SOLIDITA’ COLORE 
ALLA GOCCIA 
D’ACQUA 

SOLIDITA’ COLORE  
ALLA LUCE 

     

 


